
Scheda Tecnica

Specifiche qualitative

Palm High Performance Liner

  Grammatura   Pressione

  di scoppio

  Fattore

  di scoppio

  SCT, trasversale   SCT, trasversale

Unità di misura   [g/m²]   [kPa]   [kPa m²/g]   [kN/m]   [kN/m]

Norma   ISO 536   ISO 2759   ISO 2759   ISO 9895   ISO 9895

Tolleranza   ± 3 %   Valore minimo

  per bobina

  Valore minimo

  per bobina

  Valore medio

  per fornitura

  Valore minimo

  per bobina

90   205   2,28   1,86   1,71

100   228   2,28   2,05   1,90

110   251   2,28   2,24   2,09

130   286   2,20   2,49   2,34

150   330   2,20   2,85   2,70

160   352   2,20   3,03   2,88

170   374   2,20   3,21   3,06

Condizioni climatiche:   ISO 187, 23°C, 50 % umidità relativa dell'aria

Umidità:   7,5 - 9 %

Colla: Cobb60 < 35 g/m² a richiesta

Validità dal 01.10.2025
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